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Chose remarquahle, I'ecart par rapport a la
courhe en cloche ideale est le plus grand pour les
eclateurs aspheres de 250 mm de diametre et 60 mm
de distance disruptive, lors de chocs de polarite ne­
gative. La courhe en fonction du temps correspon­
dant a la fig. 14 montre dejä de grandes variations

teur a axe horizontal, dont les spheres etaient
snigneusement nettoyees avant chaque mesure,
montre une hande de dispersion sensihlement plus
large (fig. 29) que le meme eclateur a axe vertical,
dont les spheres ne furent jamais nettoyecs (fig.28).
Cette grande dispersion se produit surtout pour les

(a)
300

kV

250

200

150

100

2

XII I
1945-11'""'~-------

(bJ
1,75

1,5

l,2f

30 32 3 36 38 40
1,0

480 5.\0 600 6/;0 720 780d
IX XI I 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII 11

I' 1947 1948---

250

kV

200

""

150

+

350

kV

300

250

,,"
1200

150
SEV207/~

,
7" :'\

'-", ,
p ,, ,

"~,' L.--------..-----·-,~

Fig.14
Tension d'amor«;age de l'eclateur ä spheres de 250 mm de diametre representö sur la fig. 4, ramenöe ä la densite normale

de l'air (760 mm Hg, 20 Oe)

a, b et c, comme pour la fig. 11

de la tension d'amorcage de cet eclateur, ce qui
prouve immediatement qu'un tel eclateur a spheres
est ahsolument inutilisahle pour des mesures de
chocs, hien qu'il fonctionne avec la distance dis­
ruptive la plus favorahle.

En outre, on constate que la bande de dispersion
des eclateurs a spheres de 250 et 125 mm de dia­
metre et de 60 mm de distance disruptive, po ur
chocs negatifs, est particulierement large. L'ecla-

tensions de choc negatives. Les isolateurs, de meme
que I'eclateur a tiges, presentent les ecarts hahituels
des tensions de contournement et d'amorcage selon
la polarite, mais apart cela moins d'irregularites
que les spheres, exception faite pour l'isolateur de
suspension, dont la courhe de Irequence positive est
egalement tres affaissee, ce qui provient d'une in­
fluence non determinee,

Les courbes 3) montrent que la polarite n'a que
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Fig.15
Tension d'amorcage de I'eclateur ä sphäres de 125 mm de diamHre, ä axe vertical, representö sur la fig, 5, ramenäe ä la

densite normale de l'air (760 mm Hg, 20°C)
a, b et c, cornme pour la fig. 11
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Fig. 16
Tension d'amorcage de I'eclateur ä spheres de 125 mm de diamHre, ä axe horizontal,

representö sur Ia fig.5, ramenäe ä la densttö normale de l'air (760 mm Hg, 20°C)
a, b et c, comme pour la fig. 11



Conditions meuiorologiques durant les essais, Pression et humidite de l'air. (Valables po ur les mauiriels disposes en plein air.}

S;-:e IDate des cesals \ Heures Conditions meteorologiques durant les essais
Temperature I

de Pair
-c

Hauteur I
barometrtque

mm Hg

Facteur de
correctlon

u

fite de Pair

I %

Tableau I

Remurques

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4,0

19 döc, 45

14 janv. 46
6 fövr. 46

19 fevr, 46
22 fevr. 46
28 fevr. 46
21 mai 46
24 mai 4,6
28 mai 4,6

28 juin 46
10 juillet46
25 juillet46
31 juillet 4,6
22 aoüt 46

5 sept. 46
l4. sept. 46
15 sept. 46
20 sept. 46
50et. 46

18 oct, 46
5 nov. 4,6

25 nov. 46
4 dec. 46

11 dec, 46
31 janv, 47
10 fevr. 47
13 fövr, 4,7

20 fövr, 47
26 fövr. 47

17 juin 47
1erjuillet47

11 juillet47
28 aoüt 47

10 sept, 47
15 sept, 4,7

6oet. 47
17 oet. 4,7
21 nov. 47
23 dec, 47
10 fevr, 4,8

16.10 18.00
19.30 16.00
18.20 21.05
15.40 17.50
09.55 12.00
14.30 17.20
11.00 14.30
13.50 16.20
17.20 19.30
17.20 19.15
16.30 18.40
10.40.. :'12.20
15.20 17.15
15.25 17.50
15.50 18.00
11.20 15.00
10.15 12.30
15.10 17.35
10.00 12.05
10.25 12.20
15.00 16.30
15.10 16.35
15.35 18.40
15.35 17.05
15.35 17.00
16.25 17.40
16.00 17.15
15.50 17.05
15.4,0 17.00
16.05 17.30
10.10 11,4,0
16.15 18.00
15.50 18.05
15.15 17.30
15.10 17.20
15.50 18.10
11.00 15.15
11.30 15.50
11.20 15.30
15.15 17.10

Beau; puis brouillard. Faible vent d'ouest
Pluie; puis couvert; Fort vent d'ouest
Pluie. Fort vent du sud-ouest
Couvert; puis pluie. Vent modere du sud-ouest
Couvert. Vent d'ouest modere
Nuageux. Faible fcehn
Pluie; puis eouvert. Faible vent d'est
Couvert. Faible vent du sud-ouest. Orage
Nuageux. Faible vent du sud-ouest
Beau. Faible vent du sud-ouest
Tres beau. Bise modöröe

Couvert. Vent modere du sud-ouest

Nuageux. Vent modere du sud-ouest
Beau. Faible bise
Couvert. Faible vent du sud-ouest
Beau. Faible bise
Couvert, Fort vent du sud-ouest

Tres beau. Vent modere du sud-ouest
Couvert. Fort vent du sud-ouest
Brouillard. Faible bise
Nuageux. Forte bise
Couvert, Brumeux. Faible vent du sud-est

Brouillard. Tres faible vent d'est
Leger brouillard, Faible vent du sud-ouest
Beau. Brumeux, Faible bise
Nuageux. Faible vent du sud-ouest

Brouillard elevö, Faible vent d'est
Nuageux. Brumeux. Faible vent d'ouest
Tres beau. Forte hise, Degel
Tres beau. Bise moderöe
Couvert; puis pluie. Vent d'ouest modere
Averse. Fort vent du sud
Nuageux. Bise modöree
Beau. Vent modere du sud-ouest
Tres beau, Bise modöröe
Tres heau. Faible bise
Nuageux; puis eouvert. Faible vent du sud-ouest

Couvert; puis beau. Faible vent d'ouest
Couvert. Vent modere du sud-ouest
Couvert. Faible vent du sud-ouest

2,5
7
4,8
6,6
0... 1,2

12,3
14,,1...17,5

19,2 19,7
24,4 20
26,8 24,
26,8 24,,6

26 25
26,4, 26
15,5 15,7
17,8 16,2
17,5 23,8
14,5 16,2

23 21
12,3 14
7,4 8,4
7,5 6,9
8,8 6,1

3,0
3,8 3,2
0,6 1,0
5,9 .. .4,2

o
-0,3 0

1,0 0,2
24,6 23

19,5
17,5

25,8 24,,6
28,5 26,2
31,1...29,7
22,3 15
16,4. 15,7

9,8 11,1
4,,2 5,1

10,4 9

712
728
729
729
727,5
734,

727
722 720
724 723

730
733
731
730
732
725

729 727
729 730
723 722

728
730
736
725
717,5
725
722

717 ... 718
721
719
723
729
730
726
729
731,5

730,5 ... 729,5
730

733 ... 732
738
733

730 ... 729

1,0
1,005
1,015
1,005

1,028... 1,023
0,995

0,977 0,967
0,953 0,950
0,94,0 0,953
0,942 0,950
0,945 0,953

0,94,5

0,945
0,975

0,963 0,968
0,970 0,94,5
0,980 0,975
0,943 0,948
0,985 0,980
1,005 1,0
1,012 1,015

1,0 1,003
1,0
1,010
1,020

0,993... 1,0
1,020
1,018
1,020

0,947... 0,950
0,964­
0,965

0,943 0,948
0,936 0,9'L5
0,927 0,932
0,955 0,980

0,978
1,008 1,0
1,020 1,018
0,995 1,0

5,4,

7,6
6... 6,5

5,4
4,,2... 4,4

5,9
10,6 9,9

10 10,8
7 9,5

12,2 11,8
10 11

13,6 15,9
12,5 12,7

7,9 7,6
13 12,9

10,1...11,9
9,6 8,9
12 13,3

8,9 9,4
7,2

4,9 5
5,9 5,7
4,8 .. .4,7
5,3 5,0
2,3 2,2

4,8 5,0
3,9 4,0

3
2,9

5,6 ... 5,3
11,1...13,6
12,6 11,5

7 7,6
9,4 10,2
8,7 9,0
8,5 10,8
7,7 7,8

8,2
5,5 5,1
4,7 5,3

100
100

95 ... 100
75

85... 95
55

85 65
60 65
32 55
47 55
39 47
55 70
50 52
60 56
85 90
68 55
75 65
57...72
82 78
93 87
62 66
77 80
88 89
88 90
48 51
69 82
85 87

65
60... 63

25
65 80
84 77
29 34
35..,4,1
27 30
45 82
55 57
89 82
90 77
45 60

Valables POUl':

parafoudre
isolateur de suspension
isolateur-support
öclateur ä tiges

Premiere valeur:
au döbut des essais

en plein air

Seeonde valeur:
ä la fin des essais
en plein air

,....
o



Conditions meteorologiques durant les essais. Pression et humidite de I' air, (Valables po ur les materiels disposes dans le garage.) Tableau II

Serie I . I
I I

Temperut.ure I Hauteur

I
Facteur de

I
Hurrridite de Pair

N° Date des essars i Heures Conditions metdorologiques durant les easais de Pair

I
baromdti-ique correction

I
Rcmarqucs-c mm Hg 1c gJm3 %

I 19 dec, 45 18.00... 18.405 Brouillard. Faible vent d'ouest 4,7 712 1,0 I 5,8 90 Valables pour:
2 14 janv. 46 10.30... 14.00 Couvert, Faible bise 0,5 ... 1,0 737 1,04 2,3 50 öclateurs 1'1 spheres de 250
3 6 fevr, 46 17.25... 18.10 Faible pluie. Vent modere du sud-ouest 7,2 ... 7,3 729 1,005 6,5 85 et 125 mm de diametre ;
4 19 fövr, 46 14.10... 15.00 Couvert. Faible vent du sud-ouest 7,2 729 1,005 5,8 75 rraversöe d'essai
5 22 fevr, 4.6 15.10... 14.20 Couvert. Vent d'ouest modere 6 728 1,008 2,8 40
6 28 fövr. 46 11.25... 12.10 Nuageux. Brouillard. Faible fcehn 8,4 736 1,010 6,1 75
7 21 mai 46 09.00... 09.50 Lögere pluie. Faible vent d'est 15,8 ... 16,8 727 0,973... 0,970 10,1 75... 70
8 24. mai 46 11.25... 12.10 Nuageux. Faible vent du sud-ouest 17,8 ... 19,7 722 0,958... 0,953 10 60... 65 Premiere valeur:
9 28 mai 46 16.10... 16.50 Nuageux. Faible vent du sud-ouest 22,8 ... 24,1 724 0,945... 0,94.0 7,3 ... 6,6 35... 30 au debut des essais

10 28 juin 46 16.15... 16.55 Nuageux. Chaud. Faible vent du sud-ouest 25... 25,5 730 0,945 13... 11,5 55... 50 dans le garage
II 10 juillet46 15.30... 16.10 Tres beau. Bise moderöe 24,5 733 0,950 10 45
12 25 juillet46 09.30... 10.15 Nuageux. Faible vent du sud-ouest 26... 27,2 730 0,945... 0,940 13,6 55 Seeonde valeur:
13 31 juillet4.6 14.15... 14.55 Nuageux. .Vent modere du sud-ouest 26... 26,2 730 0,94.5 13•..12,5 53... 50 1'1 la fin des essais
14 22 aoüt 46 14.10... 15.10 Couvert, Faible bise 18 732 0,970 8,1 53 dans le garage
15 5 sept. 46 14.405...15.40 Averse. Faible vent du sud-ouest 18,8 ... 19,8 724·... 725 0,960... 0,957 13,2 ... 13 80... 75
16 14 sept. 46 10.10... 11.05 Brouillard; puis tres beau, Faible vent d'ouest 16,8 ... 19 729 0,972... 0,965 9,9 ... 11,2 72... 68
17 15 sept. 46 08.55... 09.50 Couvert, Vent modere du sud-ouest 18... 18,2 728 0,965 10,2 ... 9,6 65... 60
18 20 sept, 46 13.55... 14.50 Tres beau, Vent modere du sud-ouest 22,4....24.,5 724 0,947... 0,940 12,4....12,1 62... 55
19 5 oct, 46 08.50... 09.40 Couvert. Faible vent du sud-ouest 16,2 728 0,972 8,9 63
20 18 oct, 4.6 09.25... 10.05 Epais brouillard. Tres faible bise 10,2 730 0,995 7,1 75
21 5 nov. 46 14.00... 14.50 Nuageux. Bise moderee 10 736 1,005 5,4 58
22 25 nov. 46 14.05... 15.00 Couvert, Faible vent du sud-ouest 8,5 725 0,995 5,6 67
23 4 döc, 46 14.20... 15.15 Brouillard. 'I'res faible vent d'est 5,9 ... 5,2 716 0,990... 0,995 5,1...4,9 73... 74.
24 II döc. 4.6 14.20... 15.10 Leger brouillard. Faible vent du sud-ouest 6,6 ... 6,5 725 10 5,5 ... 5,3 77.••75
25 31 janv. 4·7 14.15... 15.05 Beau. Brumeux, Faible bise 0,'1... 1,0 722 1,02 ... 1,015 2,2... 2,1 4·7...43
26 10 fövr, 47 15.20... 16.10 Nuageux. Tres faible vent du sud-ouest 6,8 717 0,990 4,7 .. .4,8 62... 64
27 13 fövr. 47 14·.35... 15.35 Brouillard et gelöe blanehe 2,6 ... 3 721 1,010 4,1. ..4 78... 72
28 20 fövr. 47 14.45... 15.35 Couvert, Brumeux. Faible bise 1,5 ... 2,4 719 1,010 3... 2,9 60... 55
29 26 fövr, 47 14.30... 15.20 Tres beau. Leger dögel, Faible bise 1,8 ... 2,8 723 1,015... 1,010 2,9 ... 2,7 57... 50
30 17 juin 47 15.00... 15.50 Tres heau, Bise moderee 23,1...23,8 729 0,950... 0,94.7 7,1...6,6 34... 30
31 l erjuillet47 09.00... 09.55 Couvert. Vent d'ouest modere 24 730 0,950 1l,2 51
32 II juillet47 15.05... 15.55 Couvert. Quelques averses. Fort vent du sud 19... 20,5 725 0,960... 0,955 1l,1...10,5 67... 58
33 28 aoüt 47 14.45... 15.35 Nuageux. Bise modöree 23,8 ... 25,4 729 0,94.8... 0,9't3 7,2 ... 6,9 34... 30
34 10 sept, 47 14.10... 15.00 Beau. Vent du sud-ouest modere 23,8 ... 27 731,5 0,950... 0,940 10,1... 9,1 46... 35
35 15 sept. 47 14.05... 14.55 Tres beau. Faible bise 26,2 ... 28,8 731 0,943... 0,935 10... 9 40... 32
36 6oet. 47 14.20... 15.10 Tres beau. Faible bise 19,6 ... 21 730 0,965 ... 0,960 9... 8,5 52... 45
37 17 oct, 47 10.45... 11.35 Nuageux. Tres faible vent d'ouest 14,2 ... 15,5 733,5 0,985 ... 0,983 8,3 ... 8,1 67... 60
38 21 nov. 47 10.15... 11.05 Couvert. Faible brouillard. Faible vent d'ouest 10,9 ... 12,1 738 1,003... 1,0 8,1 82... 76
39 23 dec, 47 10.10... 11.00 Faible pluie. Tres fort vent du sud-ouest 5,6 ... 6,5 733,5 1,017... 1,012 5,7 ... 5,5 83... 75
40 10 fövr, 48 14.10... 15.00 Couvert, Tres faible vent du sud-ouest 11...12,3 730 0,995... 0,990 5 50... 46

I-'
I-'
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Conditions metearologiques avant le debut des series de mesures
Tableau III

Serie
N°

1,2
3
4
5

6
7
8
9

10

II

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
26

27

28
29

30

31
32

33

34

35

36

37

38
39

40

Conditlons mötcorolcgiquee avant les essais

(pas note)
Fort vent du sud-ouest, accompagne de pluie
Couvert, tres faible vent du sud-ouest
A 21 h 00 chute de neige, mölangöe a de la pluie,

De 21 hOO
ä 22 hOO, baisse de la tempörature et

gel
Le matin, nuageux et hrumeux. Feehn
Pluie durant la nuit et faible vent d'est le matin
(pas note)
Le matin, brouillard jusque vers 08 h 00, puis

nuageux. Faible vent du sud-ouest
Le matin, tres beau. L'apres-midi, nuageux, Faible

vent du sud-ouest
Dögel durant la nuit, Le marin, tres beau. Bise

moderöe
Tres beau la veille et durant la nuit, Le matin,

nuageux, Tres faible vent du sud-ouest
Beau la veille et durant la journöe. Vent modere du

sud-ouest
Pluie la veille au soir et durant la nuit, Le matin,

couvert. Faible vent d'ouest
La veille et durant la nuit, pluie diminuant, Le

matin, couvert. Vent modere du sud-ouest
Beau la veille. Tres fort brouillard durant la nuit et

le matin, mais se dissipant peu avant le debut
des essais

Beau la veille. Couvert durant la nuit et le matin.
Vent modere du sud-ouest

La veille, tres fort vent, accompagne de pluie. Le
matin, beau. Vent modere du sud-ouest

Couvert la veille et durant la nuit. Faible vent
d'ouest

La veille, beau et faible vent, Le matin, brouillard
tres dense

Brouillard la veille et durant la nuit, Le matin
couvert et faible bise

Couvert la veille, durant la nuit et le matin. Faible
vent du sud-ouest

La veille, fort vent du sud-ouest, accompagnö de
pluie, Durant la nuit et le matin, assez fort
brouillard et tres faible vent

Couvert durant la nuit. Le matin, brouillard et tres
faible vent du sud-ouest

La veille et le matin, brouillard et faible bise
La veille, nuageux et dögel. Gel durant la nuit. Le

matin, assez beau et tres faible vent du sud
La veille, tres beau et tres leger brouillard, temps

calme. Le matin, brouillard tres dense et givre
Couvert et brumeux, faible bise
La veille, forte chute de neige et forte bise. Gel du­

rant la nuit. Le matin, nuageux, puis tres beau,
dögel

La veille, beau. Assez froid durant la nuit, Le matin,
beau et chaud, bise moderöe

La veille, nuageux et vent d'ouest modere
La veille, durant la nuit et le matin, couvert avec

quelques averses et fort vent du sud
La veille, durant la nuit et le matin, nuageux et

bise modöröe
La veille, nuageux et vent du sud, Le matin, beau

et bise moderöe
La veille et durant la journee, tres beau et bise

moderee
La veille, tres beau. Le matin, brouillard, puis tres

beau, faible bise
La veille, nuageux. Tres epais brouillard durant la

nuit et le matin, jusqu'au debut des essais
Couvert par brouillard eleve, tres faible vent d'ouest
Couvert et diminution de la pluie, fort vent du sud­

ouest
Le matin, beau, tres faible vent du sud-ouest

peu d'influence sur la tension d'amorcag« et que les
valeurs individuelles n'offrent qu'une faihle hande
de dispersion. Pratiquement, toutes les valeurs
d'amorcage sont comprises entre ± 10 % de la
moyenne de la meme polarite, voire meme, pour
l'une des fabrications, entre ± 7 % de la moyenne
seulement.

Pour mieux se rendre compte de ce comporte­
ment et de la presence eventuelle d'influences ex­
terieures, Ies resultats de ces mesures de parafoudres
ont ete interpretes plus en detail, en calculant non
plus la Irequence P des valeurs d'amorcage dans un
intervalle de tension Iimite, mais hien la Irequence
de toutes les tensions d'amorcage ou de contourne­
ment jusqu'ä une certaine valeur de tension, c'est­
a-dire en considerant la [requence cumulee 2:, qui a
ete reportee sur un papier a coordonnees speciales,
choisies de teIle sorte que la frequence cumulee
d'une distrihution de Gauss soit representee sous
forme d'une droite. Dans ce hut, I'echelle des ahs­
cisses (frequence cumulee ) n'est pas Iineaire, tandis
que l'echellc des tensions le demeure.

Les fig. 37 a 42 indiquent la Irequeuce cumulee
des tensions d'amorcage de deux parafoudres de
chacune des fahrications, reportee sur ce reseau de
probabil ite, tandis que les fig. 43 a 48 representent
les frequences cumulees avec une eclie'lle Iineaire
ordinaire pour la tension et la frequence cumulee,
celle-ci etant reportee en ordonnee,

Le point P (2: = 50 %) de la fig. 41 signifie, par
exemple, que le 50 % de toutes les tensions d'amor­
c<age negatives mesurees sont inferieuree a 170 k V.
Le point Q (160 kV), qui donne une ahscisse 2: =
5 % pour tension positive, signifie que des amorca­
ges ont encore lieu ä cette tension pour le 5 % de
tous les chocs appliques (<<tension 5 % d'amorc<age»).
En somme, ces courhes se rapprochent heaucoup de
la distrihution de Causs, de sorte que de nettes in­
fluences inconnues ne s'exercent manifestement plus
sur ces parafoudres.

A la suite des ohservations faites durant deux
ans, on peut dire qu'actue'llement, parmi Ies mate­
riels essayes, ce sont les parafoudres a eclateur, sur­
tout certains d'entre eux, qui presentent la relation
relativement la mieux definie entre la tension
d'amorc<age et la distance disruptive (ou la construc­
tion}, En consequence, pour la mesure de surten­
sions de hreve duree, ces parafoudres sont nettement
superieurs aux eclateure a tiges et hien meilleurs
que les eclateure ä spheres.

Toutefois, la moindre trace d'humidite dans ces
parafoudres a eclateur provoque un accroissement
excessif de la dispersion en service continu.

Le tahleau IV indique les tensions qui se rap­
portent aune certaine frequence d'amorc<age ou de
contournements et le tahleau V leur ecart en pOllr
cent de la moyenne de toutes les tensions des divers
materiels. Les unites figurant dans ces tahleaux
sont eelles qui sont actuellement utilisees pour la
tecluiique de la haute tension et la theorie des pro­
hahilites:

a) T ensions 95 % et 5 % de contollrnement Oll
d' amorgag,e ll, respectivement leur ecart en pour
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Friiquence cumuliie (1:%) des tensions de contournement ou d'runoreage (U) en kV (valeur de erste] Tableau IV

Plus .L'% _ Pourcentuge des contournements ou amortjages uyant eu lieu a Plus
petite des t.ensions plus fuibles DU egales a Ja valeur indiquee dans ce

grande
Metertel Moyenne valeur tableau, exprime en % de toutes Ies sollicitations

vuleur
Pola-lte mesurde

~I~~-I~I~~I 50% I8,1%-1 90% 1 95% I99%
mesuree

---
Tension de contournement kV kV W W W W W W ~ W W kV

DU d'umorcuge

Isolateur-support ( + 280,0 238 238 258 263 268 283 288 293 303 308 313
- 283,0 238 248 263 268 268 283 293 303 303 313 318

Isolateur de suspension ( + 260,0 223 228 248 253 253 263 278 288 288 293 293
ä deux ölöments - 272,0 238 243 253 258 263 273 283 283 288 288 298

Isolateur de traversee ( + 257,5 223 233 238 24,3 24-8 258 268 273 278 288 293
- 296,0 248 258 268 283 283 293 308 308 313 318 318

---------I----------------------------
Eclateur ä tiges ( + 24-7,5 203 213 223 228 238 248 258 263 268 268 273

260 mm - 290,0 258 263 268 273 273 288 303 308 318 328 333
--------- ------------------------ ---

Eclateur ä spheres ( + 182,0 153 158 168 168 173 178 193 198 203 223 238
250 mm 0 propre - 210,3 158 163 173 173 178 203 238 258 268 313 338

Eclateur ä spheres ( + 162,0 133 138 143 14.8 148 163 173 173 183 198 203
125 mm 0 propre - 163,3 123 133 138 14-3 148 168 168 173 173 198 203

Eclateur a spheres ( + 172,5 133 14.3 158 163 163 173 183 183 188 193 198
125 mm 0 poussiör. - 176,4 143 148 14.8 158 158 173 193 193 203 218 223

------------ --------------------- ---
Parafoudre FKH n? I ( + 153,7 145 - 146,5 147,0 148,0 152,5 157,5 159,5 160,0 - 168

Fabrication A n? I - 157,4 141 147,5 H9,3 150,6 157,0 160,0 161,5 164,5 - 171
Parafoudre FKH n? 2 ( + 163,5 152 - 157,0 157,5 158,6 162,0 166,5 167,7 169,5 - 183

Fabrication A n? 2 - 165,6 149 155,5 157,5 160,0 165,0 170,0 171,0 172,5 - 177
--- --------- ---------------- --- ---I-

Parafoudre FKI-I n D6 ( + 162,5 120 - 1490, 152,5 154,5 162,5 168,3 170,3 172,3 - 179
Fabrication B n? I - 164-,0 ll2 - 141,0 149,0 155,5 165,5 172,0 175,7 177,7 - 187

Parafoudre FKI-I n? 7 ( + 165,2 129 - 152,5 157,5 159,0 165,0 170,0 171,5 174.,0 - 179
Fabrication B n? 2 - 166,8 ll9 - 147,0 151,5 156,5 167,5 175,0 177,0 180,5 - 186

---------I---------------- --- - ---
Parafoudre FKH n? II ( + 173,8 148 - 160,5 163,3 166,5 173,0 180,0 182,0 184,0 - 194

Fabrication C n? I - 170,0 146 155,5 158,4 162,0 170,0 176,0 177,5 180,3 - 190
Parafoudre FKH n? 12 ( + 186,4 158 167,0 170,0 173,0 186,5 196,5 199,5 203,0 214

Fabrication C n? 2 184,2 164 - 170,0 173,0 175,0 183,0 I 191,0 194,0 197,51 - 206

Ecart en pour cent (LI %) des tensions de contournement ou d'amor~age (U) par rapport a la moyenne Umed
de toutes les mesures durant 2 ans

AD/ U - Umed l/
LJ /0 = 100~D

Umed Tableau V

IMoyenne
E% = Pourcentage des contournernents ou emcrcegce ayant eu lieu u

des tensicns plus faibles Oll egales a Ia valeur indiquec dnns ce

Matertel Umed tnbleau, expr-ime en % de toutes les sollicitations

Polarltö
---
Ptue petlte Pluspetite

kV valeur 1% 5% 10% 16% 50% 84% 90% 95% 99% valeur
meeuree mesuree

Ecurt en pour cent
---I----I---------------------

-% -% -% -% -% % +% -L 01 +% +% +%' /0

Isolateur-support I + 280,0 15,0 I 15,0 7,85
1

6,1 4,65 +1,07 2,85 4-,65 8,25 10,0 n,a
\ 283,0 16,0 12,3 7,07 5,3 5,30 0 3,53 7,06 7,06 10,6 12,4-

Isolateur de suspension ( + 260,0 14-,2 12,3 4,61 2,69 2,69 +1,15 6,82 10,76 10,76 12,7 12,7
ä deux ölements 272,0 12,5 n.ss 7,0 5,14 3,31 +0,37 4-,04 4-,04 5,51 5,51 9,55

Isolateur de traversöe ( + 257,5 13,4 9,55 7,56 5,62 3,69 +0,2 3,69 6,0 7,95 ll,5 13,8
- 296,0 16,2 12,83 9,4.5 4-,4 4,4 -1,01 4,05 4,05 5,75 7,4 7,4

--------------- --------------- ------
Eclateur ä tiges I + 247,5 18,0 13,9 9,9 7,87 3,84- +0,22 4,24 6,25 8,3 8,3 10,3

260 mm \ - 290,0 n,o 9,3 7,42 5,87 5,87 -0,69 4,48 6,21 9,65 13,1 15,2
------ --- ----- --------- ~~--------------

Eclateur ä spheres ( + 182,0 16,1 13,2 7,8 7,8 4,95 -2,3 5,83 8,67 n.s 22,5 30,8
250 mm 0 propre - 210,3 24,9 22,5 17,75 17,75 15,35 -3,47 13,15 22,6 27,6 49,0 61,0

Eclateur ä spheres ( + 162,0 17,9 14,8 ll,7 9,26 9,26 +0,62 6,80 6,80 13,0 22,2 25,3
125 mm 0 propre - 163,3 24,7 18,4 15,5 12,42 9,37 +2,88 2,88 5,95 5,95 21,3 24-,3

Eclateur ä spheres ( + 172,5 22,9 17,1 8,4 5,5 5,5 +0,29 6,08 6,08 9,0 n,a 14-,8
125 mm 0 poussier. - 176,4- 18,9 16,1 16,1 10,44 10,44 -1,93 9,42 9,42 15,1 23,6 26,4

---------I---------- ------------ --
Parafoudre FKH n? I ( + 153,7 5,5 4,7 4,4 3,7 -0,78 2,5 3,8 4,1 - 9,3

Fabrication A n? I - 157,4 10,4 - 6,3 5,1 4,3 -0,25 1,65 2,6 4-,5 - 8,65
Parafoudre FKH n? 2 ( + 163,5 7,04 - 4-,0 3,7 3,0 -0,9 1,85 2,6 3,7 - n,s

Fabrication A n? 2 - 165,6 9,96 - 6,1 4,9 3A -0,36 2,65 3,25 4,15 - 6,85
._------------- ---.------------------

Parafoudre FKH n? 6 ( + 162,5 26,1 - 8,3 6,1 4,9 ° 3,5 4,8 6,0 - 10,1
Fabrication B n? I - 164,0 31,6 - 14,0 9,15 5,2 +0,92 4,9 7,15 8,35 - 14,0

Parafoudre FKH n? 7 ( + 165,2 21,9 - 7,7 4,7 3,8 -0,1 2,9 3,8 5,3 - 8,35
Fabrication B n? 2 166,8 28,7 - ll,9 9,2 6,2 +0,4 4,9 6,1 8,2 - n.s

--------------------- ------------ ------
Parafoudre FKH n? Ll ( + 173,8 14,85 - 7,65 6,05 4,2 -0,46 3,5 4,7 5,9 - ll,6

Fabrication C n DI - 170,0 14.,1 8,5 6,8 4,7 ° 3,5 4,4 6,06 - u.zs
Parafoudre FKH n? 12 (, + 186,4 15,2 10,5 8,8 7,2 +0,05 5,4 7,02 8,85 - 14-,8

Fabrication C n? 2 - 184-,2 10,85 - 7,7 6,1 5,0 -0,65 3,85 5,3 7,2 - ll,85
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La valeur o d'une distrihution de Gauss dans un
reseau de probahilite se determine aisement par les

n nomhre des va­
Ieurs mesurees (2)

1
0'2= __-

cent D. par rapport a la moyenne (valeur de 50 %,
pour les courhes symetriques},

h) Tensions 90 % et 10 % de contournement ou
d' amorcage u, respectivement leur ecart en pour
cent D. par rapport a la moyenne (valeur de 50 %,
pour les courhes symetriques ).

(0)
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:::>

t
250

SEV zonr
Fig.17

Tension d'amoreage de l'eclateur ä tiges representö sur la fig.6, ramenee ä la denstte normale de l'air (760 mm Hg, 20 Oe)

a, b et c, comme pour la fig. 11

c) Pour les parafoudres, tensions 84 %et 16 %
d' amorcage et leurs ecarts par rapport ala moyenne.
Ces valeurs comcident avec I'ecart-type o d'une dis­
trihution de Gauss (voir I'equation 1), lorsque la
distrihution dans le reseau de probahilite apparait
sous forme d'une droite rectiligne, c'est-ä-dire Iors­
que la distrihution mesuree correspond a une dis­
trihution de Gauss. L'ecart quadratique moyen o
de la valeur de mesure Xi par rapport a la moyenne
X m est defini cornme suit:

tensions qu'indique la ligne ohlique pour les fre..
quences cumulees 16 % et 84 %.

Les tensions 95 %, 90 % et 84 % peuvent etre
considerees comme des valeurs approchees de la
tension 100 % de contournement ou d' amorcage.

Les tensions 5 %, 10 % et 16 % se rapprochent
de la «tension. 0 %», c'est-a-dire de la tension a Ia­
quelle il ne peut plus du tout se produire de con­
tournement, meme pour un tres grand nomhre de
chocs. Cette limite de la tension n'est theoriquement
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definie que si le petit nombre de eontournements
residuel, eneore valahle pour cette limite, est indi­
que. Les valeurs des tensions 1 % et 1 0/00 sont en-

ments, par exemple la tension 1 %, ou 5 %, ou
10 %. Il serait d'ailleurs preferahle d'indiquer le
poureentage.

kV
200

150

~
,,,,E

I
120

kV
400

200

1,2
~4t6 810 ps b

tl\.E 1,1
E E

'" '" 1,0

i
o __~

SEvP071e

.• 0--0..

200

..0--_ ..-0- ._ Ll-

500d

Fig.18
Tension d'amorcage mesuree du parafoudre n- 1, fabrication A, non ramenöe ä la densite normale de l'air

a Moyermes positives et negatives de chaque serte de mesures b Rapport maximum/minimum de chaque serie de mesures

't" TTension Uumax Rapport maximum/minimum de chaque serte de mesures
ernpa min:

1ta Tension d'arnorcage Umed Moyenne de la tension cl'amorcage, par serie de mesures

core nettement differentes. Theoriquement, il est
done diffieile de parler d'une «tension 0 %» a Ia­
quelle aueun eontournement ne doit se produire,
meme pour un grand nomhre queleonque de ehoes,
car il s'agit d'une valeur asymptotique de la tension,

Ces memes considerations concernent egalement
la limite superieure de la prohabilite d'un amor­
~age ou d'un eontournement, c'est-ä-dire la «tension
100 %», En realite, il s'agit d'une tension 90 %, ou
95 %, ou 99 %, qu'il serait preferahle d'indiquer

kV
200

Fig. 19
Tension d'amorcage mesuräe du parafoudre nv 2, fabrication A, non rameriee ä la densite normale de l'air

Designations, comme pour la fig.18

o -t
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1
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qui est done theoriquement indefinie, En pratique,
la «tension-Iimite» signifie une tension a laquelle
on admet eneore un petit poureentage de contourne-

comme teIle, car I'ecart jusqu'au 100 % d'amor­
~ages ou de eontournements demeure theorique­
ment considerahle.
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Au point de vue mathematique, la notion de la
dispersion est nettement definie comme ecart qua­
dratique moyen o , qui correspond a I'ecart ± des
tensions 84 % et 16 %, par rapport a la moyenne.

ment une droite, les ecarts des valeurs mesurees
individuelles par rapport a la moyenne dependent
selon Gauss d'un pur hasard. Pratiquement, cela
signifie qu'aucune variahle n'a echappe aux obser-
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Fig.20
Tension d'amorcage mesuree du parafoudre n- 6, fabrication B, non ramenäe ä la densite normale de l'air

Desigriations, comme pour la f'ig, 18

La courhe de Gauss montre immediatement que,
par exemple, I'ecart des valeurs 5 % et 95 % par
rapport a la moyenne est environ deux fois plus
grand que I'ecart-type o (exactement 1,965 fois).

Au sujet de la cause de la dispersion, il y a lieu
de remarquer ce qui suit:

vations. Par contre, lorsque la courbe de distribu­
tion dans le reseau de probahilite n'est pas recti­
ligne, une variahle non contrölee exerce, sur la va­
leur mesuree, des influences systematiques qui ne
se modifient pas pendant la dure des ohservations.
Il peut s'agir, par exemple, de l'influence exercee

kV
200

a

........_--....-----

1,4

1,3

oSEV20~ t 200 300

......---.._-----...._--

400 500d

Fig. 21
Tension d'amor"age mesuree du parafoudre nv 7, fabrication B, non ramenee ä la densttö normale de l'air

Deslgnations, comme pour la fig. 18

Lorsque les courhes de distrihution se rappro­
chent heaucoup de la courhe de Gauss, ce qui se
constate le plus simplement au fait que, sur le
reseau de probabilite, la courhe devient sensihle-

par I'humidite de l'air, qui n'a pas ete corrrgee
parce que son importance, surtout pour des con­
tournements dans le front des tensions de choc,
n'est pas definie et qu'elle est certainement heau-
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coup moins grande que pour une tension de choc
complete, Elle ne peut donc produire que des er­
reurs de quelques pour cent. La comparaison avec
les donnees meteorologiques, qui ont ete soigneuse-

ce jour-Ia, De meme, la moyenne posrtrve de la se­
rie 31 de I'eclateur a tiges est restee hasse, ce meme
jour, hien qu'aucun cheminement dü a I'humidite
n'ait pu se produire. En revanche, la tension nega-

kV
200

150

°SEV2~ t

:::l 200

1

500d

kv
400

Fig. 22
Tension d'amorcage mesuree du parafoudre n- 11, fabrication· C, non ramenäe ä la densrte normale de l'air

Desigriations, comme pour la fig. 18

+

ment notees et figurent dans les tahleaux I aIII, n'a
pas permis d'elucider cette question, ni pour le ma­
teriel d'installations Intecieures, ni pour celui d'ins­
tallations en plein air. Cependant, pour les series
nOS 3 et 31, une influence de la pluie paralt etre
manifeste, car les moyennes de ces deux series sont

kV
200

tive n'a pas prescnte d'influence de ce genre. Mais
si la pluie exerce une legere influence sur la tension
de contournement des isolateurs, cette influence est
pratiquement negligeahle pour le materiel qui a
ete l'ohjet de ces essais. Cependant, le fait que la
dispersion des parafoudres a eclateur est d'autant

~'50

'1
120

200 300 400 500d

Fig.23
Tension d'amorcage mesuröe du parafoudre n- 12, fabrication C, non ramenee ä la densite normale de l'air

Designations, comme pour la fig. 18

particulierement hasses. Il est neanmoins interessant
de constater que la tension de contournement des
traversees pour installations interieures, montees
dans le local d'essais Ierme, etait egalement hasse

plus faihle que I'etancheite de ces parafoudres est
plus parfaite, tend a prouver que les conditions at­
mospheriques exercent une certaine influence sur
les distances disruptives et les eclateurs a l'air lihre.
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Jusqu'a present, nous ignorons toutefois quelle est
la nature de ces influences.

Les resultats de ces mesures sont groupes sur les
fig.49 a 53.

4

o
2~0 U 230
-a

290 ""'360 3io kV

Fig. 24
Courbe de f'requence des tensions de con­
tournement de l'isoJateur de suspension

represente sur Ja fig. 1

n Nombre de mesures; tL Tension de
contournement; p F'requence en %.

par kV d'intervalle de tension

6. Influence de la raideur de la tension de choc
sur Ies tensions de contournement et d'amorcage

Afin de se rendre compte si la raideur de la ten­
sion de choc exerce une influence sur la grandeur

Les courhes de la fig. 49 concernent I'isolateur­
support, I'eclateur a tiges (distance disruptive
260 mm}, ainsi qu'un eclateur symetrique a pointe
et plaque, qui n'avait pas ete soumis a la serie d'es-

5

%

Fig.25

Courbe de frequence des tensions de contourne­

ment de l'isoJateur-support representö sur Ja

fig.2

Desigriations, comme pour Ja fig.24

o
SEY20;:25

n = .j. 334
- 345

270 320 kV

des tensions de contournement et d'amorcage, les
oh jets en essai ont ete soumis ä des tensions de choc
de differentes raideurs de front. On a egalement

sais de duree et qui devait permettre d'ohtenir une
meme tension pour les deux polarites de chocs,
gräee a un couplage antiparallele de deux disposi-

Fig. 26
Courbe de frequence des tensions de eon­
tournement de Ja traversäe reprösente sur

Ja fig.3
Designations, comme pour Ja fig.24
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attache de l'importance ades fronts relativement I tions identiques. Pour des chocs positifs, on a pu
plats, de I'ordre de grandeur de quelques k V/us. ohtenir une courhe relativement nette, qui indique
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Fig. 27
Courbe de frequence des tensions d'amorcage de l'ecJateur ä spheres de 250 mm de diametre, represente sur Ja fig.4

Designations, comme pour Ja fig.24



- 19

Fig.28
Courbe de frequence des tensions d'amorcage de I'eclateur ä

spheres de 125 mm de diametre (non nettovöesj, ä axe vertical,
represente sur la fig.5

Designattons, comme pour la fig.24
200 kV190180

n= 300
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7. Importance des mesures pour la coocdination
des isolements avec la protection

contre les surtensions

Il va de soi que 1'exploitation d'installations a
haute tension exige que la protection contre les sur-

persion de la raideur n'explique pas la grande dis­
persion des valeurs de mesures constatee lors des
essais de duree.

Fig. 31
Courbe de f'requence des tensions d'amcrcage du parafoudre

n» 1, fabrication A
tL Tension d'arnorcage: Li Nombre de mesures par intervalle

de tension (2 kV); n Nombre total de mesures
--- Chocs positifs
------ Chocs negatifs

6 ö Moyenne positive et negative de la tension damorcage

~I Moyenne generale de la tension d'arnorcage

125f / 0

~w

1'accroissement usuel de la tension d'amol'(;;age avec
la raideur du front. En revanche, pour des chocs
negatifs, Ies points de mesures des dispositions non
symetriques presentent une dispersion teIle, qu'il
n'est pas possihle de dessiner une courhe.

Les courbes de la fig. 50 montrent que 1'influence
de la raideur du front est heaucoup plus faihle pour
I'eclateur a spheres, Tandis que les valeurs pour les
spheres de 125 mm sont peu dispersees, celles des
spheres de 250 mm s'etendent sur tout un champ de
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Fig.29

Courbe de f'requence des tensions d'amorcage de

l'eclateur ä spheres de 125 mm de diametre

(nettovees), ä. axe horizontal, representö sur la

fig.5

Des.gnatioris, comme pour la fig.24
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dispersion, Les resultats concordent avec ceux des
essais de duree, hien que pour cette unique serie de
mesures les valeurs extremes soient moins elevees.
Les fig. 51 a 53 indiquent, pour les parafoudres des
trois fahrications, que 1'influence de la raideur de

tensions soit constamment efficace. Cela necessite
evidemment une gradation permanente des tensions
d'amorcage des parafoudres avec les tensions de con­
tournement des isolations. La question se pose donc
de savoir comment la difference de ces deux ten-

4

%

Fig. 30

Courbe de frequence des tensions

d'amorcage de l'eclateur ä tiges

represente sur la fig. 6

Designations, comme pour la fig.24
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la tension de choc sur la tension d'amol"(;;age est
du meme ordre que pour I'eclateur ä spheres, voire
un peu moins grande. Si 1'on considere que, lors des
essais de duree, la raideur ne varie que tres peu,
aussi hien entre les chocs individuels qu'entre les
series de mesures, on doit reconnaitre que la dis-

sions varie avec le temps. En effet, si les tensions
d'amorcage des parafoudres se modifiaient exacte­
ment de la meme Iacon et de la meme valeur que
les tensions de contournement des isolateurs a prote­
ger, la dispersion des moyennes serait pratiquement
sans importance et il suffirait de tenir compte, pour



- 20

60

50

40

30

c: 20
'<l

t 10 ro_'

01----- _<r'_
O,9M

130 140 u 150
SEV20732--- o

, n= 300
,

r,
,.J

+ -
...

00 '-

"
~....--

M 1,1M

160 170 iso 190 200 kV

la gradation, de la dispersion mesurahle a un mo­
ment quelconque ä I'interieur de ces series, Ce n'est
malheureusement pas le cas. Les figures montrent
que la variation des moyennes n'est dejä pas la
meme pour les differents isolateurs. D'autre part,
les seuls parafoudres qui soient vraiment utilisahles
actuellement sont ceux dont Feclateur est hermeti­
que ä I'air et dont la dispersion parait ne dependre
que tres peu des influences atmospheriques. Si I'on
tient egalement compte du fait que la tension resi­
duelle des parafoudres ne varie pas avec le temps,

Fig, 33
Courbe de frequence des tensions d'amoreage du parafoudre

n» 6, fabrication B
Designations, comme pour la fig, 31
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Fig. 37
Frequence eumulee des tensions d'amorcage du parafoudre
nv 1, fabrication A, reportee sur un reseau de probabilite

F'requence cumulee en pour cent de I'amcrcage
ä des tensions inferteures ä la valeur d'ordonnee

u Tensions d'amorcage

190 kV180170160150120 130 u 140
.5EV2073J- o

Fig, 32
Courbe de Irequence des tensions d'amorcage du parafoudre

nv 2, fabrication A
Designations, comme pour la fig, 31

Fig, 34
Courbe de frequence des tensions d'amorcage du parafoudre

nv 7, fabrication B
Designations, comme pour la fig. 31
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Fig, 35
Courbe de frequence des tensions d'amoreage du parafoudre

n- 11, fabrication C
Designations, comme pour la fig. 31
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Fig. 38
Frequence cumulee des tensions d'amorcage du parafoudre
11" 2, fabrication A, reporree sur un reseau de probabilite

Designations, comme pour la fig. 37
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Fig.36
Courbe de frequence des tensions d'amorcage du parafoudre

n- 12, rabrtcatton C
Designations, comme pour la fig. 3.1

Fi,;. 39
Frequence cumulee des tensions d'amorcage du parafoudre
nv 6, fabrication B, reportee sur un reseau de probabilite

Desigriations, comme pour la fig.37
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Fig.40
Frequance cumulee des tensions d'amorcage du parafoudre
nv 7, fabrication B, reportee sur un reseau de probabilite

Designations, comme pour la fig.37
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Fig. 43
Frequence currrulee des tensions d'amorcage du parafoudre
nv 1, fabrication A, representöe en coorüonnees Imeatres

u Tension damorcage: F'requence cumulee de I'amorcage
ades tensions inrerteures a la valeur d'abscisse
M+ Moyerine positive de la tension d'arnorcage
M- Moyenne negative de la tension cl'amorcage
M Moyenne generate de la tension damorcage
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Fig. 44
Frequence eumulee des tensions d'arnorcage du parafoudre
nv 2, fabrication A, representee en coorüonnees Iineatres

Desigriations, comme pour la fig. 43
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Fig.46
Frequence eumulee des tensions d'amorcage du parafoudre
nv 7, fabrication B, represeritee en coordormees Iineatres

Designations, comme pour la fig. 43

Fig. 45
Frequence cumulee des tensions d'amorcage du parafoudre
n« 6, fabrication B, r epreserrtee en coordonnöcs Iineaires

Designations, comme pour la fig.43

100
"l

1

99957550

0 ..

./'

+ /' ,,""
"y,.... -,,-

,/ ..... -
~~

.;;J_...
~

v V

0

Fig. 42
Frequence cumulöe des tensions d'amorcage du parafoudre
nv 12, fabrication C, reportee sur un reseau de probabtltte

Designations, comme pour la fig. 37

Fig. 41
Frequence cumulee des tensions d'amorcage du parafoudre
n- 11, fabrication C, reportöe sur un reseau de probabilite

P Tension 50 % d'amorcage, pour chocs negatifs
Q Tension 5 % damorcage, pour chocs positifs

Autres designations, comme pour fig. 37

il devient evident que l'on doit considerer, lors de
la determination de la gradation, la dispersion to­
tale des tensions de contournement des isolateurs,
c'est-a-dire celle qui resulte d'une densite variahle

15

19

18

SEV2/)742

kV
21

20



- 22-

de l'air. Les courhes des isolateurs et des eclateure
al'air Iihre indiquent eependant toujours les valeurs
reduites,

En pratique, la proteetion ne sera jamais absolu­
ment complete, ear on admet toujours un eertain
poureentage de defaillanoes, dans la mesure Oll eela
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Fig. 47

Frequence cumulee des tenstons d'amorcage du parafoudre
n' 11, fabrication C, representee en coordonnöes Iineatres

Desigriafirms. comme pour la fig. 43

Fig. 48
Frequence cumulee des tensions d'amorcage du parafoudre
n» 12, fabrication C, representee en coordonnees Imöatres

Desigriations, comme pour la fig.43
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se justifie au point de vue
economique. La gradation
devra done assurer une pro..
teetion optimum, mais non
parfaite.

En ce qui eoneerne la pro­
tection eontre Ies surtensions
d'une installation a haute
tension, il s'agit en outre de
savoir eomment varie avee le
temps un grand com.plexe
d'isoluteurs de tous genres. 11
y a lieu de remarquer tout
d'ahord que les essais de
ehoe dans des installations
ont montre que la tension
50 % de eontournement de n
isolateurs identiques est de
10 a 15 % plus faihle que
eelle d'un tel isolateur essaye
individuellement.

Ce resultat se eomprend
aisement, si l'on considere
le problerne du point de
vue de la theorie des pro-

Fig.49
Tension de contournement de
l'isolateur-support et tension
d'amorcage de deux ectateurs,

en fonction de la raideur de la
tension de choc

u Tension de contournement ou
d'amorcage

s Raideur de la tension de choc

a) Isolateu.r-support, selon fig.2
Points de mesure pour choc

@l positif (courbe 1)
@ Points de mesure pour choc

negatif
b ) Eclateur a tiges, seion fig. 6

Points de mesure pour choc
positif (courbe 2)

o Points de mesure po ur choc
riegatif

c) Eclateur symetrique a point et
plaque

Points de mesure pour choc
positif (courbe 3)
Points de mesure pour choc
negatif (courbe 4)

50

• s

3 4 5678910

SEV20i'~9

Ol----,--,---,---r--r-,-...,.,rr-----...,.,--r-.--.---.---r-r-rr:--:r---r_::__
1 2

• +
3 +

100

tJ

tJro~
.4.200mm

"

r
50 ""'F""

a b c



23 -

I-Pl=VI-~ ou Pl=I-VI-pn (4)

hahi'lite P» de I'amorcage d'un nomhre n d'isola­
teurs:

Lorsque, par exemple, n = 100 et P» = 50 %,
on a:

huhilites, Cela est necessaire, car la notion de
tension 50 % est deja une notion de prohalrilite,
qui signifie que la tension de contournement pre­
sente une dispersion et que, selon sa valeur, la Ire­
quencc des contournements peut varier de 0 it
100 %. Si, par exemple, deux isolateurs en parallele
sont soumis it une tension de choc qui provoquerait
50 % de contournements et 50 % de non-contourne­
ments it l'un des deux isolateurs, s'il etait seul, on P1 1

]00

VO,5 - I 0,993 R::1 0,007.

250

kV

Pour une tension 50 0/0
de l'installation, on a dans
ce cas une tension 0,70/0
d'un iso la teur. Pratique­
ment, cela signifie que la
tension 50 % d'une instal-

Fig.50
Tension d'amorcage de deux

eclateurs ä spheres, en fonction
de la raideur de la tension de

choc
s Raideur de la tension de choc
u Tension d'arnorcage
a) Eclateur a spheres de

125 mm rj), selon fig.5
• Points de mesure pour

choc positif (courbe 2)
o Points de mesure pour

choc negatif (courbe 1)

b) Eclateur a spheres de
250 mm rj), selon fig.4
• Points de mesure pour

choc positif
Points de mesure pour
choc negatif

3 Domaine de dispersion
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aaffaire it la tension 50 % de contournement d'un
isolateur, Si Ies deux isolateurs sont soumis ensem­
hle it cette meme tension de choc, l'un d'eux s'amor­
cera pour le 50 % des chocs. Mais, pour le 50 %
restaut des chocs, il est encore possihle que l'autre
isolateur s'amorce. Dans ce cas, le 25 % seulement
de tous Ies chocs ne donnern pas lieu it un amor­
«<age, ni au premier, ni au secend isolateur. Ainsi
donc, la tension 50 % d'un isolateur est la tension
75 % de deux isolateurs. La probahilite P» de
I'amorcage it un isolateur quelconque d'un groupe
de n isolateurs en parallele s'exprime par I'equa­
tion 2) :

OU P1 est la probahilite d'un amorcage pour un
isolateur soumis individuellement it une
tension de choc,

P» la probahilite d'un amorcage, lorsque n
isolateurs sont soumis simultanerneut it
une tension de choc,

n le nomhre d'isolateurs soumis ensemhle it
une tension de choc.

P» est toujours plus grand que Pi" Lorsque,
par exemple,

n 100 et P1 = 50 %, on a par exemple

pn I - 0,51 0 0 R::1 I - 10-3 0 :=:::: 1,0

Pratiquement, chaque choc provoquera un amor­
«<age. Inversement, la prohahilite P1 de l'amor«<age
d'un isolateur soumis individuellement a une ten­
sion de choc peut etre determinee d'apres la pro-

') voir Rapport CIGRE 1952, n" 322, de H. Rührer.
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lation donne lieu it moins de I % d'amorcages it un
isolateur, lorsque celui-ci est essaye individuel­
lement. Cette valeur se rapproehe de la «tension­
Iimite».

Fig.51
Tension d'amorcage u du parafoudre n» 2, fabrication A,

en fonction de la raideur s de la tension de choc

Si nous considerons, d'autre part, la dispersion
de la tension d'amorcage d'un groupe d'isolateurs
identiques, c'est-a-dire d'une «installation» , on peut
admettre physiquement qu'en partant, par exemple,
de la tension 50 % de I'installation la probahilite
d'un amor«<age it l'un quelconque des n isolateurs
en parallele augmente immediatement lorsque la
tension de choc s'eleve, c'est-it-dire que la disper­
sion de la valeur 50 % jusqu'it la valeur 100 % est
manifestement plus faihle que pour un isolateur
considere individuellement. Inversement, lorsque la
tension de choc est reduite, la prohahilite d'un
amor«<age quelconque diminue tout d'ahord rapide­
ment, mais il est difficile de se rendre compte de ce
qui se passe ensuite. Les courhes de prohahilite cal­
culees it l'aide des equations ci-dessus et qui figu-
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ohtenir une coordination dans les installations et
comhien le problerne est plus simple lorsqu'il s'agit,
par exemple, uniquement de proteger un transfor­
mateur contre les surtensions, en le munissant d'un
parafoudre.

150

Fig. 53
Tension d'amorcage u du parafoudre n- 12, fabrication C,

en fonction de Ja raideur s de Ja tension de choc

rent dans le rapport a la CIGRE deja mentionne,
sont interessantes, car elles montrent que pour
n > I le reseau de probahilite ne renferme plus
de droite rectiligne, meme lorsque pour n = I
une teIle ligne existe conformement a la distri­
hution de Gauss. En concordance avec I'expose qui
precede, Ies courbes figurant dans ce rapport mon­
trent que la difference des tensions 95 % ou 99 %
est plus grande que la difference des tensions 5 %
ou I %, lorsque I'on compare un isolateur indivi­
duel avec un groupe d'isolateurs en parallele. Etant
donne que, pour la coordination, il s'agit d'eviter
des contournements d'isolateurs, c'est la tension­
Iimite des isolateurs qui interesse avant tout. Or,
precisement pour cette tension-Iimite, il est mal­
heureusement tres difficile de dire si la dispersion
est plus faihle que pour un isolateur individuel.

Adresse de l'auteur:
D" es sc. techn. K. Berqer, professeur, Ingenieur charge des
essais de la Commission de l'ASE et de l'UCS pour I'etude des
questions relatives a la haute tension (FKHJ, 301. Seefeld­
strasse, Zurich 8.

L'intervalle de tensiou de 25 % entre les tensions
50 % du niveau de protection et du niveau d'isole­
ment dans I'air, recommande par les Regles de
1'ASE pour la coordination des isolements, ne tient
pas compte de I'abaissement de la tension de con­
tournement dii a la presence de plusieurs isolateurs
en parallele, ni de la dispersion dans le temps des
valeurs moyennes. Cela provient du fait qu'ä I'epo­
que de I'etab.lissement de ces Hegles, on ignorait
tout de ces phenomenes, qui n'ont ete connus qu'ä
la suite d'essais de choc d'installations completes, a
1'aide de I'installation mohile de la FKH. Ces essais
ont ete extremement utiles pour la realisation pra­
tique de la coordination dans des installations exis­
tantes, car ils ont eu lieu dans les conditions atmos­
pheriques regnant au moment des mesures et te­
naient automatiquement compte de toutes les in­
fluences dues aux emplacements et aux dispositions
des diverses parties de 1'installation.

Les mesures que nous venons d'exposer ont ete
executees dans la Station d'essais de Gösgen de la
Commission de 1'ASE et de 1'UCS pour I'etude des
questions relatives a la haute tension, par MM.
E. Seylaz et H. Peter, qui ont egalement procede au
depoui'llement d'une grande partie des resultats et
auxquels nous reiteruns ici nos vifs remerciements,
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Nous n'avons pas a discuter, ici, de ces questions
interessantes au point de vue theorique, Il suffit
pratiquement de dire que, dans I'installation, la ten­
sion de contournement est nettement plus faihle que
celle d'un isolateur individuel, mais que, d'autre
part, la dispersion de 1'installation n'est theorique­
ment pas plus grande que pour un isolateur indivi­
duel. Il serait sans doute interessant et utile de pro­
ceder a des essais de dispersion directement pour
tout un groupe d'isolateurs identiques, au lieu d'iso­
lateurs individuels, Les essais que nous venons de
decrire donnent cependant une idee des resultats
que 1'on peut escompter,

Nos essais prouvent a nouveau comhien il im­
porte que 1'intervalle de tension entre le niveau de
protection et le niveau d'isolement des distances dis­
ruptives dans I'air soit suffisamment grand, pour

Fig. 52
Tension d'amorcage u du parafoudre n- 7, fabrication B,

en fonction de Ja raideur s de Ja tension de choc
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